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Лаборатория неразрушающего контроля 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №_______ по результатам радиографического контроля 

от «___»__________ 20__ г. 
 

В соответствии с заявкой ООО "     " выполнен радиографический контроль сварных швов трубопровода 
Наименование контролируемых систем: сварные швы образцов Ø9,53х1,24  
Фамилия, инициалы и номер клейма сварщика: В соответствии с журналом по сварке  
Методика контроля: ГОСТ 7512-82  
Оборудован Рентгеновские аппараты, денситометр цифровой, дозиметр-радиометр, эталоны чувств.  
Материалы Рентгеновская пленка, усиливающие экраны, хим. реактивы.  
Категория трубопровода: В  
Объем контроля и нормы оценки качества: РД 08.00-60.30.00-КТН-046-1-05 "Неразрушающий контроль 
сварных соединений при  
 строительстве и ремонте магистральных нефтепроводов"  

ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ СХЕМА ПРОСВЕЧИВАНИЯ 
 
 
 
 

Рентгеновский аппарат  "МАРТ-200" 
с напряжением 105-200 кВ, 

с размером фокусного пятна 2,0 мм. 

1- Источник излучения 
2- Объект контроля  
3- Кассета с пленкой 

 
Схема контроля 5в по ГОСТ 
7512-82 использовалась для 
контроля сварных швов 
трубопроводов Ø до 60 мм. 

 
Результаты контроля 

 

№ 
п.п 

 
 

№ снимка арх. 

 
 
№ стыка 

 

Типоразмер 
трубопров., мм 

Длина 
просвечива 

емого 
участка, 

мм 

 
Чувствительно 

сть снимка в 
мм 

 

Шифр 
чертежа 

 

Обнаруженные 
дефекты 

 
Оценка 

качества 
участка 

 
Оценка 

качества 
стыка 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 
1 

1-3 - 1  
1-3 

 
9,53 х 1,24 

15 0,1  
нет данных 

Дефектов не обнаружено годен  
годен 

1-3 - 2 15 0,1 Дефектов не обнаружено годен 

 
2 

1-9 - 1  
1-9 

 
9,53 х 1,24 

15 0,1  
нет данных 

Дефектов не обнаружено годен  
годен 

1-9 - 2 15 0,1 Дефектов не обнаружено годен 

 
3 

1-11 - 1  
1-11 

 
9,53 х 1,24 

15 0,1  
нет данных 

Дефектов не обнаружено годен  
годен 

1-11 - 2 15 0,1 Дефектов не обнаружено годен 

 
4 

1-12 - 1  
1-12 

 
9,53 х 1,24 

15 0,1  
нет данных 

Дефектов не обнаружено годен  
годен 

1-12 - 2 15 0,1 Дефектов не обнаружено годен 

 
5 

1-13 - 1  
1-13 

 
9,53 х 1,24 

15 0,1  
нет данных 

Дефектов не обнаружено годен  
годен 

1-13 - 2 15 0,1 Дефектов не обнаружено годен 

 
6 

1-14 - 1  
1-14 

 
9,53 х 1,24 

15 0,1  
нет данных 

Дефектов не обнаружено годен  
годен 

1-14 - 2 15 0,1 Дефектов не обнаружено годен 

 
7 

1-15 - 1  
1-15 

 
9,53 х 1,24 

15 0,1  
нет данных 

Дефектов не обнаружено годен  
годен 

1-15 - 2 15 0,1 Дефектов не обнаружено годен 

1-19 - 2 15 0,1 Дефектов не обнаружено годен 

 
 
Заключение: По результатам радиографического контроля сварных  соединений  образцов  трубопровода  
дефектов  не  обнаружено,  сварные соединения соответствуют требованиям РД 08.00-60.30.00-КТН-046-1-
05 "Неразрушающий контроль сварных соединений при строительстве и ремонте магистральных 
нефтепроводов" 
 

Начальник лаборатории НК  _________________  Полковников М.А. 
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Приложение 3. Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля  
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Альбом рентгенограмм 
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Рентгенограмма образцов №№1.36, 1.3 вид 2. 
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Рентгенограмма образцов №№1.36, 1.3 вид 2. 

Страница №2 из 26 

 

 

 
Рентгенограмма образцов №№1.25, 1.9 вид 1. 
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Рентгенограмма образцов №№1.12, 1.14 вид 1. 
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Рентгенограмма образцов №№1.13, 1.40 вид 1. 

 

Рентгенограмма образцов №№1.13, 1.40 вид 2. 
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Рентгенограмма образцов №№1.15, 1.29 вид 1. 

 
 

Рентгенограмма образцов №№1.15, 1.29 вид 2. 
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Рентгенограмма образцов №№1.16, 1.38 вид 1. 

 

Рентгенограмма образцов №№1.16, 1.38 вид 2. 
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Рентгенограмма образцов №№1.17, 1.22 вид 1. 

 

Рентгенограмма образцов №№1.17, 1.22 вид 2. 
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Рентгенограмма образцов №№1.18, 1.30 вид 1. 

 

Рентгенограмма образцов №№1.18, 1.30 вид 2. 
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Рентгенограмма образцов №№1.33, 1.19 вид 1. 
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Рентгенограмма образцов №№1.33, 1.19 вид 2. 
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	Категория трубопровода: В

